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\ Beschreibung: \

Keramische Bellfter werden fiir die permanente Belliftung eingesetzt sowie dort, wo es die
Zusammensetzung des Abwassers erfordert (chemische Bestandigkeit), fir die Begasung bei
Trinkwasseranlagen oder fir Aquakulturen oder zur Ozonisierung. Eine dauernde Luftbeauf-
schlagung ist erforderlich, ein diskontinuierlicher Betrieb flihrt zu einem Zusetzen der Poren
und ist nicht zulassig.

ENVICON setzt ausschliel3lich hochwertige glasgesinterte Keramik mit dem Hauptbestand-
teil glasgebundenes Aluminiumsilikat ein. Die Homogenitat von Sintermasse und Kornstruk-
tur des Materials ermdglichen definierte und permanent konstante freie Querschnitte der
Bellftungselemente und schaffen damit die Voraussetzung fiir eine exakte Quantifizierung
der Sauerstoffeintragswerte. Die Keramikbellfter haben eine hohe mechanische Festigkeit
und verfiigen auBerdem Uber eine gute Bestandigkeit auch gegenliber Losungsmitteln sowie
vielen Chemikalien.

Die hochbestandige glasgesinterte Keramik garantiert besonders gute Regenerationsmog-
lichkeiten der Elemente. Die Regeneration kann im eingebauten Zustand wahrend des Be-
triebes der Anlage durch Zugabe von Ameisensaure in die Luftbeaufschlagung erfolgen.
Starke organische Verunreinigungen konnen durch Ausgliihen beseitigt werden.

Technische Daten: |

AulRendurchmesser: 70 mm

Innendurchmesser: 40 mm

Werkstoff: Feinkeramik

Farbe Elfenbein

Hauptbestandteil: Glasgebundenes Aluminiumsilikat

Eisenoxid (als Fe203): Kleiner 1%

Gluhverlust: Kleiner 0,5%

Bestandig: Gegen Heil3- und Kaltsduren (ausgen. Hydrofluo-

Spez. Permeabilitat:
Filtereinheit fir Gase:

Porositat:

ridsaure oder fluoride Saure) und Laugen bis pH9
sowie Gase bis 900°C.

380 * 10*3/m2

20 um fur eine feinblasige Beluftung (Andere Po-
rengrél3en bis hin zur feinstblasigen Beliftung ver-
fugbar auf Anfrage)

35% - 45%
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Die Keramikbellftersets EKR sind fur rechteckige Verteilerrohre der Abmafe 80 x 80 und
100 x 100 mm (Standard) und Offnungen von 37, 40 und 45 mm @ erhéltlich. Andere Rohr-
abmalie auf Anfrage.

ENVICON Keramikrohrbeliifter sind wahlweise erhaltlich mit Endbefestigungen aus Edel-
stahl oder aus PAGV:

EKR 1000: Satz keramischer Bellifter mit einer effektiven Gesamtlange von 1.000 mm
EKR 1500: Satz keramischer Bellifter mit einer effektiven Gesamtlange von 1.500 mm
(Andere Langen sind auf Anfrage verfligbar)
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smart aeration

EKR Sets werden in Einzelteilen zum Zusammenbau vor Ort geliefert.

EKR 1000 EKR 1500
Minimum (Empfehlung) 2,0 3,0
Standard 6,0 - 8,0 9,0-12,0
Maximum (Spezifikation) 12,0 18,0

Die Sets EKR sind auch als vorgefertigte Einheiten EKR Mono zur Sofortmontage erhaltlich.
Die EKR Mono sind standardmaRig fiir rechteckige Verteilerrohre 80 x 80 mm und Offnungen
von 40 mm @ erhaltlich. Die Verbindung erfolgt iber Doppelgewindeverbinder mit %“ Au-
Rengewinde.

EKR Mono 500: Keramischer Rohrbelilfter mit einer effektiven Beliifterlange von 500 mm
EKR Mono 750: Keramischer Rohrbelilfter mit einer effektiven Bellfterlange von 750 mm
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smart aeration

Gemessen nach Arbeitsanleitung ATV M209 unter Standardbedingungen (Reinwasser, Wassertiefe = 4,0 m, Belegungsdichte 1,1
Mgel/M?)

Druckverlust in mbar
spez. Sauerstoffeintrag in g/Nm?/m ET

0 2 4 6 8 10 12 14 o 2 4 6 8 10 12 14

Luftvolumenstrom in Nm3/h/mBel Luftvolumenstrom in Nm3/h/mBel

Diese fur die Ozonung geeigneten Keramikrohrbelifter bestehen nur aus ozonbestandigen
Komponenten wie Edelstahl 304 bzw. 316, glasgebundener Keramik sowie EPDM-Dichtun-
gen wahlweise mit und ohne Trinkwasserzulassung:

Verrohrungsseite mit Zentrierung Verrohrungsabgewandte Seite
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mart aeration

Die Keramikbellftersets EKR Ozon sind fiir rechteckige Verteilerrohre der AbmaRe 80 x 80
und 100 x 100 mm (Standard) und Offnungen von 37, 40 und 45 mm @ erhiltlich. Andere
RohrabmaRe auf Anfrage.

Sie sind erhaltlich als EKR Ozon 1000 (2 x 500 mm) und EKR Ozon 1500 (2 x 750 mm). Die
Installation erfolgt im Regelfall paarweise an rechteckiger Verrohrung mit durchgehendem
Zuganker.

Die Keramik ist in verschiedene Kérnungen bis hin zum Typ ,,feinstblasig” mit einem mittle-
ren Porendurchmesser von 20 Micron verfligbar.

Die Luftzufiihrungsleitungen und die Leitungen am Beckenboden sind vor der Montage der
Bellfter auf einwandfreien Zustand und Sauberkeit zu tiberpriifen (Ausblasen des gesamten
Rohrleitungssystems, Entfernen jeder Art von Feuchtigkeit, Dreck und Rost).

Die ENVICON Keramikrohre haben einen sehr geringen Druckverlust. Daher ist es wichtig,
dal die Zufihrungs- und Verteilerleitungen am Beckenboden waagerecht mit max. 5 mm
Hohenunterschied verlegt und nivelliert sind. Damit ist gewahrleistet, dass auch die Beliifter
in gleicher Ebene montiert sind und ein gleichmaRiges Blasenbild aufweisen.
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Lagerung und Vorbereitung der Montage

Die Keramikrohre und das Zubehor werden auf Paletten in Transportkartons angeliefert. Die
Einheiten sind moglichst nahe am Einsatzort zu entladen und abzustellen.

Die Keramikrohre in der Verpackung sind gegen Regen, Bruch, Verschmutzung und Staub in
geeigneter Weise zu schiitzen.

Generell hat die Einlagerung des ENVICON-Bellifters beim Kaufer unter Berlicksichtigung
der DIN 7716 zu erfolgen, idealerweise in der ENVICON gelieferten Umverpackung. Eine
Entnahme sollte erst kurz vor der Montage erfolgen.

StoRe und mechanisches Anschlagen sind bei der Entnahme der Keramiken und bei der
Montage zu vermeiden.

Montage

Bitte beachten Sie unbedingt die beiliegende Zusammenstellungs-Zeichnung. Das Anzugs-
moment der selbstsichernden Mutter M10 betragt 10-12 Nm.

Wir empfehlen, auf die Gewinde Anti-Seize (z.B. LOCTITE LB 8009 oder LB 8023) aufzutragen,
um ein Festfressen der Muttern zu vermeiden.

Achtung: Es sollte keine grofSe Differenz zwischen Montage- und Betriebstemperatur auftre-
ten, da es durch die thermische Ausdehnung der Gewindestange zur Lockerung der Befesti-
gung und damit zu Betriebsstorungen kommen kann. Sollten sich Temperaturdifferenzen
nicht vermeiden lassen, so empfehlen wir bei Bedarf ein Nachziehen der Muttern.

Bitte stellen Sie sicher, dass der Kunststoffgewindenippel zentriert in der Bohrung sitzt und
zwischen Kunststoffteil und Edelstahlverrohrung eine Dichtung sitzt. Auch zwischen Zentrie-
rung und Keramikrohr sowie zwischen Keramikrohr und Endscheibe, entweder aus Kunst-
stoff oder aus Edelstahl, muR je eine Dichtung gesetzt werden.

Auf eine gute Zentrierung aller Teile ist zu achten. Zuletzt bitte die Dichtung zwischen End-
scheibe und Unterlegscheibe bzw. selbstsichernder Mutter nicht vergessen.
Nivellierung der keramischen Beliifter

Bitte beachten Sie, dass bei starrpordsen Belliftungssystemen unbedingt vor Befiillen des
Beckens mit Wasser die Luftzufuhr angestellt werden muld und auch angestellt bleiben muR.
Andernfalls wird Wasser in das System eindringen.
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Nach der Montage der Beliifter ist das Becken soweit mit Wasser (Trink- bzw. Grundwasser
oder sauberem Flusswasser) zu fiillen, daR alle Bellfterrohre knapp (ca. 5 cm) unterhalb des
Wasserspiegels liegen. Nachklarbeckenwasser ist fiir Blasentests und Dichtigkeitsprifungen
wenig geeignet, da es zum Schaumen neigt und evtl. Undichtigkeiten schwer zu erkennen
sind)

Die Ausrichtung der Beliifter erfolgt zweckmaRig in der Weise, dass zunachst die Wasser-
Uberdeckung eines moglichst tief liegenden Bellifters gemessen wird. Die Bellftungsgitter
werden sodann durch Nachschrauben der hohenverstellbaren Halterungen auf gleiches Ni-
veau gebracht. Die Ausrichtung aller Bellfter hat so zu erfolgen, dass die maximale Hohen-
abweichung aller Bellifter untereinander nicht mehr als 5 mm betragt.

Test Blasenbild und Feintuning

Nun sollten alle Keramikbellifter gleichmaBig ca. 5 cm unter der Wasseroberflache liegen.

Da die Belliftung bereits angestellt ist, kann nun direkt die Dichtigkeitsprifung erfolgen. Die
Luftmenge sollte dabei nicht unter 6 Nm?3 / (h x magelufter) liegen.

Alle Belufter sind auf gleichmaRigen Luftaustritt Gber die gesamte Rohroberflache sowie auf
einwandfreie Anschluss- und Randabdichtung zu priifen. Das Blasenbild sollte am Becken-
boden aus nachster Nahe und nicht nur von der Bricke bzw. vom oberen Beckenrand ge-
prift werden.

Haufige Ursachen fiir groBe Blasen oder sehr viel Luftblasen an einigen Stellen und parallel
dazu natlrlich schlecht versorgte und daher schlecht gasende Stellen andernorts sind:

Eine ungleiche Luftverteilung und zu wenig Luft an einem der Belliftergitter. Prifen Sie die
Absperrarmatur(en) sowie die Nivellierung des Systems. Ist Abwasser eingedrungen, mis-
sen die Keramiken gereinigt werden.

Es konnen Dichtungen fehlen oder Schrauben sind nicht angezogen worden oder Kera-
mikrohre kénnen gebrochen sein. Uberpriifen Sie, ob alle Dichtungen (8 je Satz Keramikbe-
lUfter) eingesetzt sind, ob Kunststoffteile, Keramiken und Dichtungen Uberall zentriert und
korrekt in ihren Aufnahmen sitzen und ob die Muttern fest genug angezogen sind. Uberprii-
fen Sie, ob die Keramikrohre Risse oder abgeplatzte Stellen aufweisen.

Keramikrohre mit dauerhaft mangelhafter Luftverteilung sind auszuwechseln.
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smart aeration

Nach Montageende und Blasenbildtest miissen die Bellifter mindestens 7 Tage bei laufender
Bellftung in Kontakt mit Wasser sein, um sich an das Wasser zu adaptieren. Die Luftzufuhr
sollte vorzugsweise intermittierend (stiindlicher Wechsel) bei einer Luftbeaufschlagung von
nicht weniger als 6 Nm3 (h x magelitter) erfolgen.

Die Durchfiihrung der Versuche sollte gemaR der ATV-Anleitung M209 erfolgen. Bei Nicht-
beachtung der o.g. Hinweise kénnen unter Umstanden die garantierten Werte nicht erreicht
werden.

Sollte eine Inbetriebnahme nicht unmittelbar nach dem Einfahren oder sollte eine AuBer-
betriebnahme erfolgen, so ist die Wasserliberdeckung der Belifter auf 1,0 m zu erhéhen.
Wasserverluste durch Verdunstung sind standig zu ersetzen.

Bei Minustemperatur muss die Wasseriberdeckung mindestens 10 % der Frosttemperatur
(in Meter) betragen (Beispiel: Bei -20°C ist die Wasserliberdeckung 2 m). Verwenden Sie
kein Frostschutzmittel.

Beachten Sie bitte, dass die Bellftungseinrichtung standig mit Druckluft bellftet werden
muss, da das Eindringen von Schmutzwasser und Feststoffen in die Keramikporen zu Ver-
stopfungen flihren kann.

Eindruck an der Beckenoberflache

Der Klarwarter sollte das Blasenbild an der Wasseroberflache regelmaRig visuell priifen. Hier
sollten keine grof3en Blasen erkennbar sein. Besonders in Becken mit Rilhrwerken oder bei
hohen Wassertiefen kann es aber groRe turbulente Bereiche mit erhéhten Blasenmengen
geben, dies ist als normal anzusehen.
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Von Zeit zu Zeit sollten die Bellifter einer optischen Inspektion unterzogen werden. Die Be-
|Gfter sind auf mechanische Beschadigungen, lose Halterungen sowie defekte Dichtungen zu
kontrollieren.

Belastung durch Ablagerungen

Bei der biologische Abwasserreinigung in der Belebungsstufe mit ihren vielfaltigen Prozes-
sen und Reaktionen kann es je nach Abwasserzusammensetzung, Belastung und Prozessfiih-
rung der Anlage zu mehr oder weniger stark ausgepragten biologischen (Fouling) und mine-
ralische (Scaling) Ablagerungen kommen. Zu den Substanzen, die sich auf den Membranen
als Ablagerungen niederschlagen kdnnen, gehéren zum Beispiel: Kalk und Carbonate, Eisen-
und Aluminiumsalze, biologischer Bewuchs und Polymere.

Wie stark sich Beldge/Ablagerungen auf den Beltftern niederschlagen, hangt von den Rah-
menbedingungen auf der Klaranlage, deren Betriebsweise sowie von den Abwasserinhalts-
stoffen ab. Diese Bedingungen kénnen nicht von ENVICON beeinfluRt werden.

Ablagerungen auf der Keramik und insbesondere in den Poren kénnen zu Druckverlustver-
schlechterungen und zu Standzeitverkiirzungen der Keramik (in Einzelfallen auch zum Aus-
fall) fihren und sind daher in jedem Fall zu vermeiden und haben natirlich einen negativen
EinfluR auf die Sauerstoffausnutzung.

Wenn der Druckverlust ansteigt und der O2-Eintrag sinkt, dann kénnen Staub, Schmutz, Fil-
terpartikel oder Ol iber die Druckluftleitung in die Keramiken gelangt sein oder Abwasserin-
haltsstoffe oder Algen konnen sich an der Keramikoberflache festgesetzt haben. Sie sollten
die Druckluftfilter reinigen, ggf. erneuern, die Verrohrung entwassern und reinigen und die
Keramikrohre freiblasen bzw. notfalls reinigen.

Abhilfe durch Lastwechsel und Spiilbetrieb

Prozessbedingte Ablagerungen an der Keramik kdnnen im Anfangsstadium noch leicht ent-
fernt werden. Es sollten ab Inbetriebnahme Spiilvorgange regelmaRig durchgefiihrt werden.
Hierzu wird empfohlen, die Beliftung mindestens 1-2 x wochentlich fiir ca. 30 Minuten bei
maximal zuldssiger Luftbeaufschlagung je Beliifter zu betreiben. Die vorgenannte Haufigkeit
stellt ein Minimum dar und sollte natdrlich in Abhangigkeit von 6rtlichen Besonderheiten
nach oben hin angepallt werden, wenn z.B. prozessbedingte Ablagerungen verstarkt zu er-
warten sind, (z.B. bei Simultanfallung, Molkereiabwassern, hoher Wasserharte etc.).

Abhilfe durch Sauern

Nicht nur bei bereits erfolgter Anheftung von mineralischen Belagen auf den Keramiken und
in den Poren, sondern auch als regelmaliige praventive MalRnahme zur Verringerung des
Druckverlustes der Belliftungsanlage, damit auch der Reduktion des Energiebedarfs und zur
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Erhohung der Betriebssicherheit der Beliifter wird die Zudosierung einer an die Betriebsbe-
dingungen angepalsten und nicht das BellUftungssystem schadigenden Saure in die Druckluft
empfohlen. Diese Zudosierung sollte feinzerstaubt wahrend der Belilftung erfolgen.

Hierbei ist folgendes zu beachten: In Abhangigkeit vom Verschmutzungsgrad wird ca. 2 x im
Jahr zwischen 0,5 bis max. 1 Liter 85%-ige Ameisensadure pro Keramikrohr in kleinen Mengen
von ca. 1l Ameisensaure je 100 Nm3 / h Luft zudosiert.

Die exakten Mengen und Dosierungen sind abhangig von der Abwasserzusammensetzung
und der Klaranlagenbetriebsweise und konnen nur durch entsprechende Versuche ermittelt
werden.

Aufgrund der bestehenden Korrosionsgefahr raten wir vom Eindlisen der Ameisensaure in
den Verdichter ab und empfehlen stattdessen das Eindlisen in die Rohrleitungen.

Insbesondere bei Anlagen mit grollen Mengen an kalkhaltigen Abwassern, wie z.B. bei Mol-
kereien, besteht die dringende Notwendigkeit einer solchen Behandlung.

Der Erfolg dieser Mallnahme hangt von verschiedenen Faktoren ab und muss vor Ort Uiber-
prift werden. Die Bestandigkeit der sdureberthrten Teile ist zu Uberprifen und die Verroh-
rung sollte gegebenenfalls durch nachfolgendes Eindlisen von Leitungswasser wieder gerei-
nigt werden.

Bei Foulingeffekten ist eine Sdurezudosierung nutzlos und kann sogar kontraproduktiv wir-
ken. In diesem Fall kann eine mechanische Reinigung sinnvoll sein.

Abhilfe durch eine Reinigung der Keramiken bei geleertem Becken

Achten Sie darauf, dass weder die Keramikrohre noch deren Befestigungen bei einer Bege-
hung oder bei Arbeiten im Becken beschadigt und so zu Quellen neuer Betriebsprobleme
werden.

Der Belebtschlamm sollte mit moéglichst reinem Wasser von den Belliftern abgespilt wer-
den. Bitte beachten Sie, dal} ein zu harter Wasserstrahl aus z.B. einem Hochdruckreiniger
die Keramik im Extremfall sogar schadigen kann. Beaufschlagen Sie die Beliifter wahrend
und fiir eine Weile nach der Reinigung mit der jeweils maximalen Luftmenge pro Belifter,
um die Poren vor dem Eindringen von Schlamm zu schiitzen bzw. freizublasen.

Verwenden Sie, wenn Uberhaupt, nur umweltfreundliche und die Keramiken nicht schadi-
gende Reinigungsmittel.

Ein Ausbrennen der Keramikrohre ist grundsatzlich aufgrund der hohen Qualitat der einge-
setzten Keramik auch mehrfach moglich. Diese ReinigungsmaBnahme ist jedoch sehr zeit-
und arbeitsintensiv und sollte daher nur als letzte Mallnahme gesehen werden.
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Kontrolle des Beliiftungssystems

Diese verschiedenen VorsorgemalBnahmen schlieSen jedoch das eventuelle Auftreten von
prozelBBbedingten Verstopfungserscheinungen nicht sicher aus. Daher mul} eine kontinuier-
liche Protokollierung des Systemdruckes bei vergleichbaren Betriebszustanden (Luftmenge,
Wasserstand) zum Erhalt der Betriebssicherheit vor Ort erfolgen mit anschlieBender Festle-
gung der eventuell erforderlichen Mallnahmen.

Betriebsvorgaben

Betriebsluftmengen und Ansaugluft

Die angesaugte Luft muR frei sein von Ol, Staub, Kondenswasser und Lésungsmitteln und
mufd der TA (Technischen Arbeitsanweisung)-Luft entsprechen. Staubfilter fiir Umgebungs-
staub sind zwingend erforderlich. Die Lufttemperatur darf die entsprechenden Grenzwerte
fir die BelUfter- bzw. Membranwerkstoffe nicht iberschreiten.

Die Beaufschlagung der Keramikbeliifter im Betrieb muR mit minimal 2 Nm3/ (h X Mgeiafter)
und maximal mit nicht mehr als 18 Nm?3 (h x mageiafier) erfolgen.

Stromungsbeschleuniger und Stromungsbedingungen im Becken

Befinden sich Rihrwerke und Belifter im selben Becken, so ist zwischen beiden ein ausrei-
chender Abstand einzuhalten, welcher von der Leistung der Riihrwerke, der Belifterlange
und —befestigung, dem Typ der Rohrleitung sowie von der Beckengeometrie und den Stro-
mungsverhaltnissen darin abhangig ist. Wir empfehlen eine rechtzeitige Absprache mit
ENVICON und dem Rihrwerkshersteller.

Entwasserung der Rohrleitungen

In regelmaBigen Abstanden und abhangig von den spezifischen Gegebenheiten auf der Klar-
anlage sollten Tiefpunktentwadsserungen der Hauptleitungen und Entwasserungsleitungen
der Verteilerstrange kontrolliert werden und das Kondensat aus den Rohrleitungen liber die
Kondensatentwadsserungsleitung ausgeblasen werden.

MafRnahmen bei Beliifterschaden im Betrieb

Treten im Betrieb UnregelmaRigkeiten beim Blasenbild auf, die auf Schaden an Keramikroh-
ren hindeuten und ein Eindringen von Abwasser in das Belliftungssystem befiirchten lassen,
so lassen Sie die Luftzufuhr so lange und so stark wie zulassig fur die Bellfter in Betrieb, um
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smart aeration

das Risiko des Eindringens von Abwasser oder Schlamm zu minimieren. Das gilt auch wah-
rend einer Beckenentleerung. Eine Beckenentleerung bei Frost sollte generell vermieden
werden.

ENVICON Keramikrohrbeliifter sind aus hochwertigen Materialien hergestellt. Obwohl die
Bellfter in vielen Anlagen 15 Jahre und langer arbeiten, ist es der Erfahrung nach ab einem
Einsatz von 7 - 10 Jahren ratsam, engmaschiger zu kontrollieren und gegebenenfalls einen
Austausch zu planen (Bereitstellung finanzieller Mittel in den nachsten Jahren).

Wenn Sie diesbezliglich unsicher sind, bieten wir Ihnen die Begutachtung eines eingesand-
ten Bellfters und die Gegentuiberstellung mit den Werten im Auslieferzustand an. So kdnnen
Sie sicherer entscheiden, ob ein Austausch schon angeraten ist.

Bitte sprechen Sie uns an.
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12 1 Vierkantrohr Edelstahl
11 1 Gewindestange | DIN 975 M10, 1.650mm_|AZ/A4
10 1 Gewindestange | DIN 975 M10, 1.150mm__|A2/A4
9 2 Dichtung 7040 (45] 3 |ePDm Y o - "ow -
8 2 Zentrieradapter |ETA3710 /40104510  |PAgV
7 2 Keramikrohr D70,/ da0, 750mm Glasgebundene Feinkeramik m.| : -
B 2 K ikroh D70/ 440, S00mm Glasgebundene Feinkeramik Hame
5 4 Dichtung 70x40x3mm EPOM Piizio | Keramikrohrbelifter EKR M10
4 2 Endscheibe EES10 PaZY : f
S 2 Dichomg Ep e — o Mit Kunststoff Endscheibe
2 2 Scheibe DINS0Z1, 10,5 Al =
1 2 Sechskantmutter |DINSES5, M10 A4 =
Pos. | Menge Bannenung MNorm-Kurzbezeichnung Waerkstoff
1
ENVICON GmbH e Thyssenstrae 81 ¢ 46535 Dinslaken, Germany
info@envicon.net 09/2019

Seite 14




I_ I — = — e i e —
I e ¢ ~f——————————e R / |
! / / |
l ] 8 5 6(7) 5 b 3 2
I—I——-——'——-—i'————'—— ——————————.——-———————l—]
n 0 m) |
1 2 I! o S &60) S B 9 |
.'I / | / / f ' \
/ .' - |
f f . ) W — |
| I
_@__ —_ - — SRS | PR U | W A | B S| —
((
—-—-—-————-———-——-—! r-———-——————-—————-
12 1 Stiick |Vierkantrohr Edelstahl
11 1 Stiick |Gewindestange |DIN 975 M10, 1.650mm | ao/a4
10 1 Stiick |Gewindestange [DIN 975 M10, 1.150mm | A2/A4
El 2 Stiick |Dichtung 70x40x3mm EPDM Ty I’""- ErT—
8 2 Stiick |Zentrieradapter [EZA3710 /4010 / 4510 PAgV m
7 2 Stiick |Keramikrohr D70/ d40, 750mm Glasgebundene Feinkeramik - .
6 2 Stiick |Keramikrohr D70/ d40, 500mm Glasgebundene Feinkeramik Tt Heme
5 4 Stiick |Dichtung 70x40x3mm EFDM |_n-h [2s.0815 | Pizko | Keramikrohrbeliifter EKR M10
4 2 Stiick |Endscheibe ATA [=75 . .
3 | 2 | stick |Dichung 20x10,5x2mm EPDM toe Mit Edelstahl Endscheibe
2 2 stiick [Scheibe DIN125, 10,5 A4 Toa |
1 2 Stiick |Sechskantmutter |DINS85, M10 Ad Y = -
Pos. | Menge | Einheit Bennenung Norm-Kurzbezeichnung Werkstoff ust.] vrerungen TSP R Ere—
— - T I
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